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	EMENTA (CONTEÚDO PROGRAMÁTICO)

	Taxonomia. Anatomia e filogenia. Anatomia e ecologia.

	Considerações sobre o estudo anatômico da madeira.

Qualidade e uso da madeira. Espécie vegetal, massa especifica, umidade da madeira, proporção lenhos inicial e tardio. Largura dos anéis de crescimento. Influência da idade da árvore. Variação dentro do tronco (lenho juvenil e lenho adulto, cerne,/alburno). 

	Considerações sobre a variabilidade genética e melhoramento. Interação genótipo x ambiente. Implicações de interação genótipo x ambiente no processo de melhoramento.

Considerações sobre as práticas silviculturais. Efeitos da fertilização na qualidade e na utilização da madeira . Densidade, Anatomia da madeira. Orientação da grã. Composição química. Outras propriedades. Parede celular e alguns nutrientes. Metodologias de caracterização tecnológicas de madeiras.

Variabilidade das propriedades da madeira e conseqüências de diferenças estruturais, desde a ultra-estrutura da parede celular até as geográficas. Correlações entre a estrutura anatômica a qualidade da madeira. 

Relação entre morfologia das fibras e propriedades do papel

Avaliação da qualidade da madeira em tora e madeira serrada,

Normalização e certificação de qualidade.
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	JUSTIFICATIVAS

	Objetivo geral: 

Propiciar ao pos-graduando o conhecimento da qualidade tecnológica da madeira e dos fatores que a afetam

Objetivos específicos: 

Capacitar o aluno a:

Reconhecer a qualidade e uso da madeira;

Reconhecer os fatores que afetam as características anatômicas, químicas e propriedades físicas-mecânicas da madeira;

Compreender o efeito da variabilidade genética sobre a qualidade da madeira;

Compreender o efeito dos tratamentos silviculturais sobre a qualidade da madeira; e,

Correlacionar as propriedades da madeira e seu uso final.




Curitiba, 18 de junho de 2001

